Dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa

e } atwa w stosowaniu - naktadanie/dogtadzanie

® Doskonata przyczepno$¢
® Bardzo wydajna

* Nadaje wysokg trwatos¢ wykonanym powierzchniom

® Bez naprezen wewnetrznych

* Umozliwia szybkie obcigzanie ruchem pieszym

* Umozliwia szybkie petne uzytkowanie

Do ksztattowania jednolitych, jednorodnych powierzchni scian, sufitow i podiég w

pomieszczeniach na bazie cementu.
Z efektem ARDURAPID®, technologia MICROTEC®

Do powierzchni podtég, scian i sufitow.

Do stosowania wewnatrz.

Wykonywanie reprezentacyjnych, kreatywnie zaprojektowanych
powierzchni estetycznych i uzytkowych o przecietnych
wymogach wytrzymatosci na wstrzgsy i uderzenia, takich jak np.
lokale sklepowe, zaktady gastronomiczne, kawiarnie, hole
wejsciowe, prywatne pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
wystawiennicze itd.

Rodzaj materiatu:

Biaty proszek na bazie specjalnego biatego cementu,

z dodatkiem tworzyw sztucznych, stosownie dobranych
wypetniaczy i specjalnych dodatkow uszlachetniajgcych oraz
wiokien Microtec.

Zawartos¢ opakowania nalezy wymieszac z ok. 3,9 | wody do
uzyskania gtadkiej, jednorodnej masy , ktérg mozna fatwo
rozprowadzac¢ w cienkiej warstwie. Po wymieszaniu mase mozna
stosowac przez okoto 40 minut.

ARDEX Polska Sp.z o.0. ARDEX GmbH
Stanowice, ul. Jarzgbinowa 6
5-200 Otawa

tel.: 71 716 45 60

fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0

kundendienst @ ardex.de
www.ardex.de

58430 Witten - Postfach 6120

Fax: +49 (0) 23 02/664-240

Zanen

Nonm e ARney Stuadi

Przygotowanie podtoza, sciany:
Stosowne podioza takie jak:

- beton

— tynki cementowe i wapienno - cementowe
- tynki gipsowe i budowlane piyty gipsowe
— mury ceglane

— tynki zacierane mineralne i zywiczne

— ptyty kartonowo - gipsowe

— ptyty gipsowo - wtoknowe

— oktadziny z ptytek i ptyt

— odporne na zmywanie powtoki dyspersyjne
— stare farby lateksowe

— farby akrylowe

— powtoki malarskie z lakieru akrylowego

— powtoki alkidowe

— malowane tapety z widkna szklanego

Wszelkie stare, luzne, nienosne, stabe lub nie przylegajgce
warstwy farby, odpadajgce tynki i tapety nalezy wczes$niej
usungé.

Akrylowe powtoki malarskie, powtoki alkidowe oraz oktadziny z
ptytek i ptyt nalezy wczesniej cienko zaszpachlowa¢ PANDOMO®
W1 2.0 - wykona¢ warstwe kontaktowa.

W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych, muréw i wszystkich
mieszanych podtozy nalezy zastosowac¢ wtéknine (np. ARDEX
BU-R). W przypadku powierzchni chtonnych takich jak: gipsowe
ptyty budowlane oraz wszystkich innych podfozy o zmiennej
chtonnosci w celu uniknigcia réznic koloréw - przebarwien,
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ ARDEX P4.

Wyprodukowane

w systemie jakosci
QM/UM zgodnym z

DIN EN ISO 9001/14001




Przygotowanie podtoza, podtogi:

Stosowne podtoza takie jak:

- beton

— jastrych cementowy CT-C25-F4

— jastrych anhydrytowy CA-C30-F6

muszg by¢ trwale suche, wolne od peknigé, wolne od kurzu i innych
Srodkéw antyadhezyjnych.

W celu poprawienia przyczepnosci miedzywarstwowej nalezy przed
naktadaniem masy usung¢ mechanicznie wszelkie wierzchnie
zanieczyszczenia, luzne warstwy oddzielajgce i wirgcenia, ktore
znajduja sie na powierzchni. np.: zaprawy tynkarskie lub inne.
Najlepiej szlifowac¢ lub srutowac, nastepnie dobrze odkurzyé¢.

W celu wykonania pierwszego zabiegu szpachlowania
kontaktowego, podioze nalezy wczesniej zagruntowaé zywicg
epoksydowg PANDOMO® EP, a nastepnie mokrg jeszcze warstwe
zywicy zasypac piaskiem kwarcowo-granitowym PANDOMO®HG
(patrz informacja techniczna PANDOMO® HG). Taki sposéb
zagruntowania zapewnia optymalng przyczepnos$¢
miedzywarstwowg i zapobiega powstawaniu pecherzy powietrza.
Na nastepny dzien nalezy doktadnie zamie$¢/odkurzy¢ catg
powierzchnie zbierajgc nadmiar niezwigzanego piasku PANDOMO®
HG.

Wymogi dotyczace wyréwnania podtoza:

Poniewaz catkowita grubo$¢ warstwy PANDOMO® Studio wynosi
2-3 mm, stawia si¢ wyzsze wymogi wobec wyréwnania podtoza
(Sciana Q4, podtoga co najmniej DIN 18202 czes¢ 3, gotowe
powierzchnie podtogowe o zwigkszonych wymogach)
Przygotowanie i stosowanie materiatu:

Do czystego naczynia z czysta wodg intensywnie mieszajgc
wsypujemy proszek, az uzyskamy jednorodng, nie zawierajaca
grudek zaprawe.

Do przygotowania 12,5 kg PANDOMO® Studio, potrzebne jest ok.
3,9 | wody.

Zaprawe mozna stosowac przez okoto 40 minut w temperaturze+
18°C do 20°C, przy czym nizsze temperatury wydtuzajg czas
obrébki i stosowania, a wyzsze skracajg ten czas.

Ponizej temperatury 10° C, aplikacja masy jest niemozliwa.

Materiat nalezy naktada¢ matymi porcjami na szpachlowang
powierzchnie i szybko rozprowadzi¢ wcierajgc pacg w podtoze
zagruntowane i zasypane piaskiem PANDOMO® HG Ilub tylko
gruntowane ARDEX P4. W celu uzyskania mozliwie najréwniejszej
dekoracji powierzchni, konieczne jest przeprowadzenie trzech cykli
szpachlowania.

Dwie pierwsze warstwy miesza sie ze 100 g PANDOMO® HG na 1
kg PANDOMO® Studio. Trzecig warstwe naktada sie bez dodatku
PANDOMO®HG

Przy aplikaciji trzeciej warstwy, powierzchnie mozna spryska¢ woda,
uzyskujac efekt rozmycia.

Kazda warstwa PANDOMO® Studio powinna by¢ sucha i nadajgca
sie do chodzenia przed natozeniem kolejnej warstwy.

Absolutnie konieczne jest zagwarantowanie podczas pracy dobrego
oswietlenia.

Rézne czasy lub intensywno$¢ mieszania, oraz réznice w ilosci
wody moga prowadzi¢ do przebarwien lub réznicy w kolorystyce.
Dlatego wazne jest zapewnienie jednolitego przygotowania
poszczegdlnych mieszanek.

Szlifowanie:

Sciana:

Przed natozeniem warstwy ochronnej, suchg powierzchnie
PANDOMO® Studio nalezy polerowac za pomocg mimosrodowej
szlifierki (np. Rotex firmy Festool) za pomocg papieru $ciernego 80,
120 lub 180.

@
PANDOMO® Studio

Dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa

Podtoga: Przed natozeniem warstwy ochronnej, sucha
powierzchnia musi zosta¢ starannie wyszlifowana w kilku cyklach
roboczych z zastosowaniem maszyny tréjtarczowej (np. Lagler
TRIO), papierem sciernym 80, 120 lub 180.

Naktadanie impregnatow:

W  celu zabezpieczenia  wypolerowanych  powierzchni
PANDOMO® Studio dopuszcza sie wylgcznie stosowanie
produktéw  systemowych, PANDOMO® Impregnation, olej
mineralny PANDOMO® SP-SL oraz PANDOMO® SP-PS (patrz
Karty Techniczne). Impregnowanie i zabezpieczenie mozna
wykona¢ tylko wtedy gdy powierzchnia jest czysta, pozbawiona
wszelkich zabrudzen i kurzu.

Nalezy pamieta¢:

Nie nalezy stosowaé PANDOMO® Studio na zewnatrz ani w
miejscach statego oddziatywania wilgoci.

Uwagi:

Produkt zawiera cement.

Reaguje alkalicznie. Chroni¢ oczy oraz rece. W przypadku
kontaktu nalezy natychmiast przemy¢é wodg. W przypadku
kontaktu z oczami nalezy natychmiast skonsultowaé sie
z lekarzem. W zamknietym opakowaniu produkt jest neutralny dla
Srodowiska.

Usung¢ zawartos¢ pojemnikow w petnej zgodnosci z przepisami
miejscowymi / regionalnymi / narodowym/ migdzynarodowymi.)

Dane techniczne w oparciu o standardy jakosci ARDEX:

Proporcje mieszania:
Gestos¢ nasypowa:
Gestos¢ swiezej zaprawy:
Zuzycie materiatu:

ok. 3,9 | wody: na 12,5 kg proszku
ok 1,2 kg/l
ok. 1,8 kgl/l

ok. 1,5 kg proszku na m? (przy 3
warstwach szpachlowych)

ok. 40 minut

Czas pracy (+20 °C):
Minimalna temperatura,
podtoza, wody i proszku: 10° C
Ruch pieszy (+20 °C): po ok. 3 godzinach.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: po 1 dniu ok.16 N/mm?
po 7 dniach ok. 25 N/mm?
po 28 dniach ok. 30 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie:  po 1 dniu ok. 4 N/mm?
po 7 dniach ok. 7 N/mm?
po 28 dniach ok. 10 N/mm?
po 1 dniu ok. 50 N/mm?
po 7 dniach ok. 70 N/mm?
po 28 dniach ok. 80 N/mm?

tak, kotka krzeset

Twardo$¢ mierzona kulka:

Odporno$¢ na obcigzenia:

Ogrzewanie podtogowe: tak

Ogrzewanie elektryczne: nie

Wartos$¢ pH po 1 dniu ok. 9-10

Opakowanie: Worki po 12,5 kg netto
Oznaczenie wediug

GHS/CLP: GHSO05 ,Substancje zrgce” Hasto

ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Oznaczenie wediug
GGVSEB/ADR: nie

Magazynowanie:

okoto 6 miesiecy w suchych
pomieszczeniach, w oryginalnie
zamknietych opakowaniach

Gwarantujemy wysoka jako$¢ naszych produktéw. Nasze zalecenia dotyczace zastosowania opierajg sie na badaniach i praktycznym do$wiadczeniu, moga by¢ jednak tylko
ogolnymi wskazéwkami na temat zastosowania, poniewaz nie mamy zadnego wptywu na warunki panujace na budowie i sposéb wykonania prac. Uregulowania dla kazdego kraju,
oparte na standardach panujgcych w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemystu moga powodowac¢ zastosowanie specyficznych

zalecen.
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